GEOPROGETTI

Committente : Amm.ne Com.le di POMARANCE Cantiere : Via dei Filosofi - Pomarance Localita' : Pomarance

Data inizio perforazione : 07/12/05 Profondita raggiunta : 6,7 metri Quota assoluta s.I.m. (m) : 365,5 m slm

Diametro foro : 101 mm Sondaggi : n°3 Metodo di perforazione : Rotazione
_ g ° N* Colpi relativi alle Prove Penetrometriche Dinamiche
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COMPRESSIONE CON ESPANZIONE
LATERALE LIBERA ELL
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Viale Sazione, 39 el
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tel. e fax 0585 021136

PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO CD ASTM 3080

velocita di prova 0,005 mm/min

RAPPORTO DI PROVA N° C/ 93/ 2 / taglio

Committente: Geoprogetti
Localita: Pod. S. Piero - Pomarance
Data di arrivo: dicembre '05

Data di esecuzione: dic '05 - gen '06
Data di emissione: 21 febbraio '06

Campione: S3C2 Prof.: 3,3-3,90m
carico assiale (Kg/cmaq) 1 2 3 C 0,12 kg/cmg
sforzo arottura (Kg/cmg) 0,625 1,063 1,601 Q 26 °
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Tecnico: Direttore di Laboratorio:

A. Aliboni Dr. Monica Salvadori



Viale Stazione, 39
54100 - Massa

tel e fax 0585.021136

PROVA DI COMPRESSIONE CON ESPANSIONE LATERALE LIBERA ASTM D 2166
RAPPORTO DIPROVAN° C/57/12/ELL

Comm.te: GEOPROGETTI

Localita: Pod. S. Pietro - Pomarance
Data di arrivo:  dic. 2005

Data esecuzione: gen-06

Data emissione: gen-06
Campione: S3C2 Prof.: 3.3-3.9m

Dati iniziali provino:
1° 2°
Altezza: 7.45 7.50 cm
Area: 11.34 11.34 cmq
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Tecnico analista: Direttore di Laboratorio:

Alessandro Aliboni Dott. Monica Salvadori
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LIMITI DI ATTERBERG ASTM D2487 A

RAPPORTO DIPROVAN°® C/93/2/lim

Committente; GEOPROGETTI
Localita: Pod. S. Pietro - Pomarance
Data di arrivo: dic. 2005

Data di esecuzione: gen-06
Data di emissione:  gen-06

Campione: S3C2 Prof.: 3.3-3.9m
UMIDITA' NATURALE Wn 244 %
LIMITE DI LIQUIDITA’ wl 49 %
LIMITE DI PLASTICITA' Wp 24 %
LIMITE DI RITIRO Wr %
INDICE DI PLASTICITA' IP 25 %
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Tecnico Analista: Direttore di Laboratorio:

Alessandro Aliboni Dott. Monica Salvadori
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RAPPORTO DIPROVAN°® C/93/2

Comm.te: GEOPROGETTI
Localita: Pod. S. Pietro - Pomarance
Data di arrivo: dic. 2005

Data di esecuzione: gen-06
Data di emissione:  gen-06
Campione: S3C2 Prof.: 3.3-3.9m

Presentazione del campione: fustella sigillata
Descrizione del campione:

argilla grigia di buona consistenza

Parametri fisici

Peso di volume Y 1.83 g/cmc
Contenuto di acqua allo stato naturale A\ 244 % ASTM D 2216
Note:

Tecnico analista:
A. Aliboni

Direttore di Laboratorio:
Dott. M. Salvadori

Laboratorio Geotecnico Toscano
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